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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

. CONCLUSIONS

o Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I’amiante.

Avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

N° Type de matériau Localisation Conclusion

AC1 Amiante ciment Toiture entrepot Sur décision de I'opérateur

Précisions sur les matériaux et produit contenant de I'amiante

Plaques ondulées en amiante ciment

Locaux/zones non visités Justification

Local situé sous le plancher du hangar batiment 1 Muré

Liste et/ou moyens a mettre en place pour mener la mission a son terme

Démolir le mur.

Observations

e Les conduits enterrés et ouvrages souterrains (cuves, fosses et fondations) sont susceptibles de contenir
de 'amiante.il est impossible d’'identifier leur présence et de déterminer leur nature sans réalisation de
travaux lourds de terrassement. En cas de travaux les concernant, le donneur d’ordre devra faire procéder
a un repérage complémentaire.

e Les équipements techniques (aérotherme,tableaux electriques) sont hors champs d’investigation.

Accés muré, zone non accessible
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II. Conditions générales de réalisation du repérage

1. Objet de la mission

* Notre mission consiste a repérer les matériaux et produits contenant de I'amiante en vue de la constitution d’un
rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition.

e Notre mission est réalisée sur la base de la norme NF X 46-020 d’Ao0t 2017
o Ce repérage porte sur les produits et matériaux concernés par la démolition et mentionnés dans la liste C de
I'annexe 13-9 définie dans le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011. Si 'opérateur de repérage a connaissance

d’autres produits ou matériaux réputés contenir de 'amiante, il les repére également.

o Ce repérage peut nécessiter des sondages destructifs afin d’accéder a des matériaux susceptibles de contenir
de 'amiante.

2. Limite de la mission et responsabilité

e La mission est limitée aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles une mission a été confiée a 'opérateur de
repérage. L’opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les
conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux de démolition.

. Le cas échéant, les sondages sur les équipements type moteur, panneau solaire, chaudiére, aérotherme,
fours...etc, se limiteront aux matériaux accessibles et n’incluront pas de démontage sauf sur demande
particuliére du donneur d’ordre

. Dans certains cas, les matériaux prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés étre associés
a un autre matériau entierement visible (exemple une colle que I'on a pu observer en faisant un sondage
ponctuel sur des dalles de sol). Notre responsabilité ne saurait étre engagée en cas d’absence partielle de ce
matériau non visible dans sa totalité.

. Dans certains cas, des matériaux ponctuels peuvent exister sous des matériaux qui ne permettent pas une
visibilité totale méme au moyen d’investigations a caractére destructif, sauf a le retirer totalement ce qui est
bien souvent impossible sur le plan opérationnel. Notre responsabilité ne saurait étre engagée dans ces cas.

Exemples :

-Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol homogeénes.

-Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée.

-Colle anti-condensation d’un calorifuge absente au niveau du sondage mais présente 1 m a coté.
-Enduit ciment de dé bullage ou ragréage mis en ceuvre de maniéere hétérogéne et recouvert par un
revétement enduit platre et/ou peinture

. Les conduits enterrés sont susceptibles de contenir de 'amiante. Il est impossible d’évaluer leur présence sans

réalisation de travaux lourds de terrassement.

. La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle des matériaux situés a proximité de
matériaux amiantés.

. Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société Green ingénierie (annexes
comprises)

3. Références réglementaires

e CODE DE LA SANTE PUBLIQUE en vigueur a la date de la visite

e  NORME NF X 46-020 d’aolt 2017 (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage
d’amiante dans les immeubles batis prévu par la réglementation)
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Liste C de I'annexe 13-9 définie dans le décret n°2011-629 du 3 juin 2011

Compaoasants de la construction

Partie des composants a vérifier ou a sonder

i. Toiture et &tanchéité

Plagues ondulées, Ardoises,
Eléments ponctuels, Revétements bitumineux
d'éranchélté. Accessaires de toituras.

Plagues en fibres-ciment. Ardoises compesite, ardoises en fibres-ciment.
Conduits de chemines, condults de ventilation. Bardeaux d'asphalte ou
hiturne (+shingle=), pare-vapeur, revétements et oolles. Rivers, faltages, closoirs...

2. Facades

FPanneaux-sandwichs.
Barclages. Appuis de fendtres,

Plagues, joints d'assemblage, tresses. Plagues et bacs en Fbres-ciment, ardoises
en hibres-ciment, iselents sous bardage, Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons,

Poteaux {péripheriques et intérieurs),
Cloisons lEgéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaus.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flecages, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une forction coupe-feu,
revétements durs (plagques planes-ciment), vantaux, joints ce dilatation,
entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre],
peintures intrumescentes, panneaus de cloisons, jonction entre panneaux
prefabriques et pieds/ tétes de cloisons ;tresse, carton, fibres-ciment et panneaux.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Pocitres ot charpentes {périphdrigues et intérigures),
Inteifoes entre structyres,

Gaines et coffres harizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetes, panneaux Collés ou visses,

coffrages perdus (Carton-armiante, Rbres-ciment, composite),
Peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, joinctions avec la fagade et entre panneaux,
calfeutrements, joinks de dilatation et plagues

5. Revétements de sol et de murs

Revérements de sol { analyse dolt concemer
chacune des couches du revérement].
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastigues avec sous-couche,

chapa maigre, calfeutremeant des passages de conduits, revétement bitumineuasx
des fondations, Sous-couchas des tissus muraus,

revébaments durs {plagques menuiserie, fibres-ciment}, colles des carrelages,

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides

{2in eaux, aubtres fluides),

Conduits de vapeur, fumée, échappement
Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.

Calgrifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduit en fibres-ciment, joinks entre didments, mastics,
rresses, manchaons. Clapet, valet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment,

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres, Trdmie, Machinesie,

Partas et cloleons palibres. Flocage, bourre, miur/ plancher, joint mousse.

B. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, groupes &lectrogénes,
gtuves, convecteurs et radiateurs, agrothermes,

Bourres, tresses, jolnts, cailfugeages, pelnture antl-condensation,
plagques isoclantes (internes et externes), tissu amiante,

9, Installations industrielles

Fours, gtuves, tuyauteries...

Bowrres, tresses, joints, califugeages, peinture anti-condensation,
plagques isglantes, tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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1. Parties d’'immeubles concernés par la démolition

Ensemble des batiments (Entrepdt, Bureaux) situés sur la parcelle N°138 Section AO pour une surface d’environ 6700 m?,
ainsi que 'ensemble des enrobés de la voirie et stationnement.

2. Limites de la mission fixées par le donneur d’ordre

Ce tableau décrit les limites et exclusions du cadre de la mission qui ont été apportées par le donneur d’ordre, venant
modifier le périmétre et/ou le programme d’intervention tel qu’il a été défini contractuellement au moment de I'offre ou du

contrat. Les composants ou parties de composants concernés sont indiqués dans le tableau ci-apres, et exclus du champ
de la mission couverte par le présent rapport.

Locaux concernés Composants/parties de composants Limites et exclusions fixées par le
concernés donneur d’ordre
Cf. paragraphe IV- Néant Néant

3. Documents fournis par le donneur d’ordre

Les documents énumérés ont été transmis par le donneur d’ordre ou son représentant :

Date du rapport | Type de repérage Référence Nom Société Conclusion

NEANT

Autres documents

Sgéﬁni:nt Type de document Référence doc Nom du technicien Société
Plan relevé SELARL de géométres-
17/05/2017 topoaraphique 2017-15807 NC experts Bourguignon CELLIER
pographiq LACOUR VARILLON
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V. Reésultats détaillés du repérage

1. Liste des locaux visités

e BATIMENT 1 Entrepét

e BATIMENT 2 Bureaux

A rez de chausse : salle de vente, salle d’exposition, sanitaires, douches, bureaux, archive,
locaux sociaux.

Au sous-sol : Garages

2. Liste des prélevements réalisés et des résultats d’analyses du laboratoire pour
les enrobés de la voirie et stationnement.

Réf. Type de Localisation du prélévement Résultat

Echantillon | Matériau Batiment Niveau |Zone ou local | d’analyse Labo PR
ENR-19 Enrobé | ChaSLthseson ) sol |Stationnement| PAD | AD-Lab comlvée(‘)feri?j:x d?f?érrgﬁingezﬁhlat
ENR-20 | Enrobé | uaied, | sol | vore | PAD |AD-Lab | ECIEN RO SOmbaS
ENR-21 Enrobé Site « sol Voirie PAD | AD-Lab Matériaux noir compact

Chausson » composé de difféerent granulat

Matériaux noir compact
composé de different granulat

Site «
Chausson »

ENR-22 Enrobé sol  |Stationnement| PAD | AD-Lab

Site « Matériaux noir compact

ENR-23 Enrobé Chausson » sol Voirie PAD [ AD-Lab composé de différent granulat
. Site « - Matériaux noir compact
ENR-24 Enrobé Chausson » sol Voirie PAD [ AD-Lab composé de différent granulat
. Site « - Matériaux noir compact
ENR-25 | Enrobé | cpausson » sol Voirie PAD | AD-Lab | . posé de différent granulat
PAD : Pas d’amiante détecté
AD : Amiante détecté
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3. Liste des préléevements réalisés et des résultats d’analyses du laboratoire pour le
batiment 1 (hangar).

.

AM-141 | Ragréage 1 Sol Stockage PAD Carso Ragréage rouge
AM-231 Joint 1 Extérieur | Facade PAD Carso | Joint mastic élastomére gris
ENR-26 Enrobé 1 Sol Stockage PAD AD-Lab Matériaux noir compact

composé de different granulat

ENR-27 | Enrobé 1 Sol | Stockage | PAD |AD-Lab|  Matériaux noir compact
composé de différent granulat

ENR-28 | Enrobé 1 Sol Stockage | PAD |AD-Lab|  Matériaux noir compact
composé de différent granulat

PAD : Pas d’amiante détecté
AD : Amiante détecté
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4. Liste des prélevements réalisés et des résultats d’analyses du laboratoire pour le
Batiment 2.
Sl Type de Localisation du prélevement Résultat L 5 -
chantillon s X abo escription
Matériau | Batiment | Niveau |Zone ou local | d’analyse g
AM-130 | Dalle de faux 2 RC ZPSO1 PAD carso Dalle 600x600 plétre
plafond
AM-131 Colle 2 RC ZPSO1 PAD carso Colle grise sous carrelage
AM-132 Enduit 2 RC ZPSO1 PAD carso Enduit colle bande calicot
AM-133 Peinture 2 RC ZPSO1 PAD carso Peinture blanche
AM-134 Colle 2 RC ZPSO1 PAD carso Mortier colle pour doublage (MAP)
AM-135 Peinture 2 RC ZPSO1 PAD carso Peinture + revétement mural
AM-136 Ragréage 2 RC ZPS03 PAD carso Ragréage gris
AM-137 Colle 2 RC ZPS03 PAD carso Colle grise carrelage
AM-138 Colle 2 RC ZPS0O4 PAD carso Colle blanche faience
AM-139 Enduit 2 RC ZPS0O4 PAD carso Enduit +peinture blanche
AM-140 Colle 2 RC ZPS05 PAD carso Colle blanche plinthe
AM-142 Colle 2 RC ZPS0O6 PAD carso Chape maigre
AM-143 Colle 2 RC ZPS06 PAD carso Colle blanche plinthe
AM-144 Isolant 2 RC ZPS06 PAD carso Isolant +pare vapeur bitumineux
AM-145 Enduit 2 RC ZPS06 PAD carso Enduit colle bande calicot
AM-146 Colle 2 RC ZPS06 PAD carso Mortier colle pour doublage (MAP)
PAD : Pas d’amiante détecté
AD : Amiante détecté
ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
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Localisation du prélevement 5
Echantillon Typ’e 'de g I?esultat Labo Description
Matériau | Batiment | Niveau |Zone ou local| d’analyse
AM-147 Colle 2 RC ZPSO7 PAD carso Colle grise plinthe
AM-148 Enduit 2 RC ZPSO7 PAD carso Enduit colle bande calicot
AM-149 Enduit 2 RC ZPS08 PAD carso Enduit décoratif beige rosé
AM-150 Colle 2 RC ZPS09 PAD carso Colle faience blanche
AM-151 Revétement 2 RC ZPS09 PAD carso Revétement mural vert
AM-152 Enduit 2 RC ZPS010 PAD carso Enduit +peinture moutarde
AM-153 Revétement 2 RC ZPSO11 PAD carso Revétement mural +colle
AM-154 Enduit 2 RC ZPS012 PAD carso Enduit colle bande calicot
AM-155 Enduit 2 RC ZPS0O13 PAD carso Enduit colle bande calicot
AM-156 Ragréage 2 RC ZPS012 PAD carso Ragréage + peinture
AM-157 Nez de 2 RC ZPSO12 PAD carso Matiére antidérapante
marche

AM-158 Colle 2 RC ZPS013 PAD carso Colle blanche faience
AM-159 Plaque 2 RC ZPS013 PAD carso Plaque d’insonorisation bitume
AM-160 Colle 2 RC ZPS012 PAD carso Colle souple noire
AM-161 Mastic 2 Toiture ZPS014 PAD carso Mastic élastomeére gris
AM-162 Mortier 2 Toiture ZPS0O14 PAD carso Mortier colle rouge
AM-163 Enduit 2 Toiture ZPS0O14 PAD carso Enduit fagade saumon

PAD : Pas d’amiante détecté

AD : Amiante détecteé

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

10
Green 20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

Ingenierie SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014
Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier




'umﬁ- — Green =~
I : ingénierie

L B O O e i

Localisation du prélevement 5
Echantillon Typ’e 'de — - P I?esultat Labo Description
Matériau | Batiment | Niveau |Zone ou local | d’analyse
AM-164 Etanchéité 2 Toiture ZPS0O15 PAD carso Membrane d’étanchéité + colle
AM-165 Isolant 2 Toiture ZPSO15 PAD carso | ComPlexeisolant fane + protection
AM-166 Enduit 2 RC Paf””ea“ de PAD carso Enduit gravillon + colle
acade
AM-167 Joint 2 RC Panneau de PAD carso Joint élastomere gris
fagade
AM-168 Enduit 2 RC Murs de fagade PAD carso Enduit écrasé de couleur saumon
AM-169 Colle 2 RC Porche PAD carso Colle blanche carrelage
AM-170 Joint 2 RC Porche PAD carso Joint élastomere gris sur porte alu
AM-171 Ragréage 2 RC ZPSO1 PAD carso Ragréage rouge
AM-172 Joint 2 RC ZPS02 PAD carso Joint néopréene sur chassis alu
PAD : Pas d’amiante détecté
AD : Amiante détecteé
ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
11
Green 20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
ingenierie SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier




QU{-\L IT.C.D'M_.PI?TEF‘.ICE.S.

Green .
ingénierie

s S

5. Synthése des visites réalisées des locaux ou zones du batiment 1(hangar)
LOCAUX / ZONE MATERIAUX PRELEVEMENT CONCLUSION
TOITURE AC1 : Amiante ciment Décision opérateur PRESENCE
AM 141 : Ragréage Négatif ABSENCE
AM 231 : Joint élastomére Négatif ABSENCE
ZPS0O 1 ENR-26 : Enrobé Négatif ABSENCE

ENR-27 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-28 : Enrobé Négatif ABSENCE

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

6. Synthése des visites réalisées des locaux ou zones du batiment 2

LOCAUX / ZONE MATERIAUX PRELEVEMENT CONCLUSION
AM 130 : Dalle faux plafond Négatif ABSENCE
AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
AM 132 : Enduit colle calicot Négatif ABSENCE
ZPSO 1 AM 133 : Peinture Négatif ABSENCE
AM 134 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 135 : Peinture + revétement | Négatif ABSENCE
AM 171 : Ragréage Négatif ABSENCE
AM 130 : Dalle faux plafond Négatif ABSENCE
ZPS0O 2 AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
AM 132 : Enduit colle calicot Négatif ABSENCE
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QUALIT comperances |ngen|er|e _
AM 133 : Peinture Négatif ABSENCE
AM 134 : Mortier colle Négatif ABSENCE
ZPSO 2
AM 172 : Joint Négatif ABSENCE
AM 130 : Dalle faux plafond Négatif ABSENCE
AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
AM 132 : Enduit colle calicot Négatif ABSENCE
ZPS0O 3 AM 133 : Peinture Négatif ABSENCE
AM 134 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 136 : Ragréage Négatif ABSENCE
AM 137 : Colle Négatif ABSENCE
AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
AM 134 : Mortier colle Négatif ABSENCE
ZPS0O 4
AM 138 : Colle Négatif ABSENCE
AM 139 : Enduit +peinture Négatif ABSENCE
AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
AM 134 : Mortier colle Négatif ABSENCE
ZPSO 5
AM 139 : Enduit +peinture Négatif ABSENCE
AM 140 : Colle Négatif ABSENCE

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
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QUALIT comperances i Aniarie
AT ‘ingénierie
LOCAUX MATERIAUX PRELEVEMENTS CONCLUSION
AM 130 : Dalle faux Négatif ABSENCE
plafond
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 143 : Colle Négatif ABSENCE
ZPSO 6 -
AM 144 : isolant + pare Négatif ABSENCE
vapeur
AM 145 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 146 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 146 : Mortier colle Négatif ABSENCE
ZPSO7
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE
AM 148 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 146 : Mortier colle Négatif ABSENCE
ZPS0 8 AM 147 : Colle Négatif ABSENCE
AM 148 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 149 : Enduit Négatif ABSENCE
ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
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QUALIT coperonces inadniarie
AT ingénierie
LOCAUX MATERIAUX PRELEVEMENTS CONCLUSION
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE
ZPSO 9 AM 148 : Enduit Négatif ABSENCE

AM 150 : Colle Négatif ABSENCE
AM 151 : Revétement Négatif ABSENCE
mural
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE

ZPS0 10 AM 148 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 150 : Colle Négatif ABSENCE
AM 152 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE

ZPSO 11
AM 148 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 153 : Revétement Négatif ABSENCE
mural +colle

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
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et I f Green

QUALIT coperonces in g é nierie _
LOCAUX MATERIAUX PRELEVEMENTS CONCLUSION

AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 146 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE

ZP30 12 AM 154 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 156 : Ragréage Négatif ABSENCE
AM 157 : Antidérapant Négatif ABSENCE
AM 160 : Colle Négatif ABSENCE
AM 142 : Chape Négatif ABSENCE
AM 146 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 147 : Colle Négatif ABSENCE
AM 154 : Enduit Négatif ABSENCE

ZPSO 13
AM 155 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 156 : Ragréage Négatif ABSENCE
AM 158 : Colle Négatif ABSENCE
AM 159 : Plaque Négatif ABSENCE

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
16
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et I = Green

..UALIT.COMPI‘ETENC.ES M H H j/
e ingénierie
LOCAUX MATERIAUX PRELEVEMENTS CONCLUSION
AM 161 : Mastic Négatif ABSENCE
ZP30 14 AM 162 : Mortier colle Négatif ABSENCE
AM 163 : Enduit Négatif ABSENCE
AM 164 : Etanchéité Négatif ABSENCE
ZPS0O 15
AM 165 : complexe isolant | Négatif ABSENCE
ZPS0O 16 AM 131 : Colle carrelage Négatif ABSENCE
ZPS0O 17 Néant
AM 169 : Colle Négatif ABSENCE
Entrée Porche
AM 170 : Joint Négatif ABSENCE
AM 166 : Enduit Négatif ABSENCE
Facade(Est) rue
AM 167 : Joint Négatif ABSENCE
Facade (Sud) AM 168 : Enduit Négatif ABSENCE
Stationnement ENR-19 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-20 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-21 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-22 : Enrobé Négatif ABSENCE
Voirie
ENR-23 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-24 : Enrobé Négatif ABSENCE
ENR-25 : Enrobé Négatif ABSENCE
ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
17
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sinsiiris -]wmm,

QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

V. Fiche de préléevement

AM-130 : Dalle

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la

Faux plafond

construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations | d’analyse joint au présent
rapport.
Localisation ZPSO 1 batiment 2
AM-131 Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
. Carrelage
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations |d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 1 batiment 2
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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

AM-132 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Bande calicot

Prélévement : Procés-verbal

Observations | d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 1 batiment 2

ES

AM-133 : Peinture

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Murs

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 1 batiment 2
19
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SO [\ [—
QUALlT'coMphegaiss;

CERTIFICATI

AM-134 : Mortier (MAP)

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composantlde la Doublage
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 1 batiment 2

AM-135 : Peinture

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Mur
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 1 batiment 2

20
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sinsiiris ‘I von courtTences

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

AM-136 : Ragréage

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Sol béton
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 3 batiment 2
AM-137 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
, Carrelage
construction
Prélévement : Proces-verbal s AN
Observations | d’analyse joint au présent e 0147
rapport B e o 44007 L0
T O
Localisation ZPSO 3 batiment 2

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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sinsiiris ‘I von courtTences

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

AM-138 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

Faience murale 10x10

construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 4 batiment 2

AM-139 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la

Plafond BA13

construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 4 batiment 2

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014
Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier

22




sinsiiris -]wmm,

QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

AM-140 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

Faience murale 15x15

construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 5 batiment 2

AM-141 : Ragréage

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
. Sol
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
— Hangar stock matériaux
Localisation

(batiment 1)
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sinsiiris ‘I von courtTences

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

AM-142 : Chape
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
: Carrelage
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 6 batiment 2
AM -143 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

Plinthe carrelage

construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 6 batiment 2
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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

S

L

AM -144 : Isolant
Absence Matériau ne contenant pas P
d’amiante d'amiante iyl

Composant de la

Complexe isolant

construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Plénum ZPSO 6 batiment 2

AM -145 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la

Bande calicot

construction
Prélevement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 6 batiment 2

~ Green
~_ ingénierie

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél.
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

: 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier

25




QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

Composant de la

Plinthe carrelage

construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 7 batiment 2

AM -146 : Mortier (MAP)
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Doublage
construction ]
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 6 batiment 2
AM -147 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante 0.

~ Green
( __ ingénierie

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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sinsiiris A]wm.c.,

QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

AM -148 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Plafond BA 13

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation

ZPSO 7 batiment 2

AM -149 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Mur

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation

ZPSO 8 batiment 2

27
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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

ingénierie

444444444

AM -150 : Colle

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la

Faience murale 10x10

construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 9 batiment 2

AM -151 : Revétement mural
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
P . Mur
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 9 batiment 2
28
- Green 20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
ingenierie SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014
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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

~ Green
ingénierie

S

AM -152 : Enduit + Peinture

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Mur
construction

Prélévement : Procés-verbal

Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 10 batiment 2

AM -153 : Revétement mural

Présence Matériau contenant de o "5'11'"-1,‘.':1" |
d’amiante I'amiante A

Composant de la
. Mur
construction

Prélévement : Procés-verbal

Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 11 batiment 2

29
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a8 QuALTES .. ‘l vos courtTERCEs

QuALlT'COMPE‘I‘IE:dCNEf

CERTIFICAT

AM -154 : Enduit

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Doublage
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 12 batiment 2

AM -155 : Enduit

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Doublage
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 13 batiment 2

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014
Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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sinsiiris ‘I von courtTences

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

AM -156 : Ragréage
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

construction Jointoiement de dalle

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation Plafond ZPSO 12 batiment 2

AM -157 : Nez de marche

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Escalier
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 12 batiment 2
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QUAL'T'COMPETENC{S
L& 1€ ATI O

ERTIF N S

AM -158 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas = : E
d’amiante d'amiante = il ~7 TAR

Composant de la

: Faience murale 10x10 TR .
construction -

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 13 batiment 2

AM -159 : Plaque

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Evier
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 13 batiment 2
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sinsiiris A]mm..

QUALIT'compErleycNei

CERTIFICAT

AM -160 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Nez de marche
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 12 batiment 2

AM -161 : Mastic

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Bande solin
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation Toiture ZPSO 14 batiment 2

LQ- 20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON L. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier




sinsiiris A]mm..

QUALlT":c‘M"E'FQﬁEf

CERTIFICA

AM -162 : Mortier

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Tuile faitiere
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Localisation Toiture ZPSO 14 batiment 2

AM -163 : Enduit

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

construction Fagade

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Facades nord ZPSO 14

Localisation batiment 2

. 34
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QUALITICOMPETENCES
CERTIFICATIONS

AM -164 : Etanchéité

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Toiture
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 15 Toiture batiment 2

AM -165 : Isolant
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .- .
P . Complexe d’isolation
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation ZPSO 15 Toiture batiment 2
35
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sinsiiris A]wm.c.,

QuALlT'COMPE‘I‘IEEICNEf

CERTIFICA

AM -166 : Enduit

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la

Panneau de facade préfa

construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Facades EST batiment 2
AM -167 : Joint
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la | ¢ oy
construction Etancheite
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Facades EST batiment 2

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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sinsiiris A]mm..

QUALlT":c‘M"E'FQﬁEf

CERTIFICA

AM -168 : Enduit
Absence Matériau ne contenant pas  [Forss %
d’amiante d'amiante
m n I
Composa t.de a | Mur
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Fagades SUD batiment 2
AM -169 : Colle
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la
. Carrelage
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
D Porche entrée bureaux
Localisation . .
administratifs
— 37
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sinsiiris -]wmm,

QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

AM -170 : Joint
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Etanchéité menuiserie alu
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Porte alu entrée des bureaux

Localisation administratifs

AM -171 : Ragréage
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la

. Sol
construction

Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport

Sous colle carrelage, ZPSO

Localisation 1 batiment 2.
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sinsiiris -]wmm,

QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

AM -172 : Joint
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la
construction

Joint de vitrage sur cloisons
alu

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation ZPSO 2 batiment 2
AM -231 : Joint
Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante

Composant de la
construction

Etanchéité panneau facades
préfa

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation

Entre panneaux de fagade
hangar batiment 1
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sinsiiris ‘I von courtTences

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

ENR -19 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant.de la Stationnement
construction
Prélévement : Procés-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Stationnement c6té rue

ENR -20 Carotte d’enrobé

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Voirie

Observations

Prélévement : Procés-verbal
d’analyse joint au présent
rapport

Localisation

Voirie de circulation
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sinsiiris g] R

QUALIT'COMPETENCES
I1CATIOMNS

CERTIF

ENR -21 Carotte d’enrobé

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Voirie

Prélévement : Procés-verbal

Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

ENR -22 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation
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QUAL'T'COMPETENCES
L& 1€ ATI O

ERTIF N S

ENR -23 Carotte d’enrobé

Absence
d’amiante

Matériau ne contenant pas
d'amiante

Composant de la
construction

Voirie

Prélévement : Procés-verbal

Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

ENR -24 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation
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ENR -25 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

ENR -26 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

"" E%ﬁjﬁeﬂe’ 1

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél.
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

: 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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ENR -27 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

ENR -28 Carotte d’enrobé

Absence Matériau ne contenant pas
d’amiante d'amiante
Composant de la .
. Voirie
construction
Prélévement : Proces-verbal
Observations d’analyse joint au présent
rapport
Localisation Voirie de circulation

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. :
SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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QUALIT'COMPETENCES
1€CATIONS

CERTIF

VI.

Fiche de synthése des matériaux amiantes repéeres

Sur la base des recherches documentaires réalisées et sur la base des investigations menées, on trouvera
ci-aprés le détail des matériaux et produits a base d’amiante repérés et leur localisation.

Réf. Type de Amiante s N .
Matériau | matériau détecté Description Localisation Photographie
AC 1 Amiante-| Sur décision Plaques Toiture
ciment [de I'opérateur ondulées hangar Bt 1

20 Rue Victor Lagrange 69 007 LYON tél. : 06 58 240 611 Fax : 04 72 766 769

SARL au capital de 20.000 € RCS Lyon B 751 828 690 00014

Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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VIl. Cartographie des prélevements et, des matériaux &
produits contenant de I'amiante

e Batiment 1 hangar

CIMENT
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Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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RapportSolideSyn 16-03a

AD [AB AD-LAB ACCREDITATION cofrac L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des
fr— ZA du Plat du Pin 1-5606 laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation.
rm Le résultat concerne uniquement I'échantillon soumis a essais. La
- 69690 BRUSSIEU PORTEE DISPONIBLE reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa
SUR WWW.COFRAC.FR ESSATS forme intégrale.

B2017 11 128 GREEN INGENIERIE

RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES ENROBES BITUMINEUX
Identification par Microscopie Optique a Lumiere Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique a Transmission Analytique (META)

RéEf. client : 69360-01-Serezin Client : GREEN INGENIERIE
Site : Contact : -
Serezin Adresse : 20 rue Victor Lagrange 69007 Lyon
Date de réception : 20/11/17 Mail : elias.benameur @ greeningenierie.fr
Réf. dossier AD-LAB : B201711128
e . - Numéro d'analyse Description , ) Fibres d'amiante _— L
Réf. Echantillon Localisation AD-LAB éch. AD-LAB Type d'Analyse détectées ? Type d'amiante Observations
Parking bureau - Matériaux Matériau solide noir de type
ENR-19 noir compact composé de | B201711128-01 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META [ Non détectées / /
différents granulats et peinture orange.
Voirie circulation -
Matgrlir;i;lr:z?r it(;? act Matériau solide noir de type
ENR-20 . oo P B201711128-02 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents i
et peinture orange.
granulats
M;ig;;i;zs;ji%fg _act Matériau solide noir de type
ENR-21 p e P B201711128-03 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META [ Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats
Voirie circulation -
Matgrlir;i;lr:z?r it(;? act Matériau solide noir de type
ENR-22 . oo P B201711128-04 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents i
et peinture orange.
granulats
Voirie circulation - . . .
Matg;i:;f;igs act Matériau solide noir de type
ENR-23 ) e P B201711128-05 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META [ Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats
irie circulation -
M;i;:;:;:z:‘r a:é?: act Matériau solide noir de type
ENR-24 u, [ P B201711128-06 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats
Voirie circulation - . . .
Matg;i:;f;igs act Matériau solide noir de type
ENR-25 . s P B201711128-07 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats
Bati kage -
Ma;?::j:tnsgiorcc;ie act Matériau solide noir de type
ENR-26 . s P B201711128-08 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats
MS;Z?::;SJECEEE: ;nct Matériau solide noir de type
ENR-27 . s P B201711128-09 "carotte d'enrobé bitumineux" | MOLP + META | Non détectées / /
composé de différents .
et peinture orange.
granulats

AD-LAB SAS au Capital social de 157 500 euros
Siege social : ZA du Plat du Pin - 69690 BRUSSIEU .
RCS LYON 792 042 889 — TVA : FR92 792042889 — NAF : 7120 B Page : 1/2



AD [AB

T Y—

AD-LAB

ZA du Plat du Pin
69690 BRUSSIEU

ACCREDITATION tofﬂl{
1-5606
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR ESSAIS

RapportSolideSyn 16-03a

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des
laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation.
Le résultat concerne uniquement |'échantillon soumis a essais. La
reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa
forme intégrale.

Identification par Microscopie Optique a Lumiere Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique a Transmission Analytique (META)

B2017 11 128 GREEN INGENIERIE

RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES ENROBES BITUMINEUX

RéEf. client : 69360-01-Serezin Client : GREEN INGENIERIE
Site : Contact : -
Serezin Adresse : 20 rue Victor Lagrange 69007 Lyon
Date de réception : 20/11/17 Mail : elias.benameur @ greeningenierie.fr
Réf. dossier AD-LAB : B201711128
o o3 X L. Numéro d'analyse Descripti | Fibres d'amiant L .
Réf. Echantillon Localisation AD-LAB Y éche.s,:rll)p-li(:lB Type d'Analyse ! ;;Secl:?sl%n ¢ Type d'amiante Observations
M]’3ta,t1.1,n ent stf)ckage _ " Matériau solide noir de type
ENR-28 alenaux noir compac B201711128-10 "carotte d'enrobé bitumineux" [ MOLP + META | Non détectées / /

composé de différents
granulats

et peinture orange.

Observations générales :

La recherche d'amiante au Microscope Optique & Lumiere Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme ISO 22262-1 et le guide HSG 248 appendice 2.

L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire 1'échantillon.
L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-a-dire celles de diametre supérieur a 0,2 micrometres. Si aucune
fibre n'est visible au stéréomicroscope, 1'échantillon est directement envoyé en préparation en vue de son analyse META.

La préparation est effectuée selon la procédure "ROCHES NATURELLES" . Elle comprend un traitement thermique et un traitement a l'acide

chlorhydrique.

La recherche d'amiante en META est réalisée selon les parties utiles de la norme NFX 43-050 et en utilisant la classification chimique IMA pour les
amphiboles, conformément a la procédure "ROCHES NATURELLES" §3.7. L'analyse est effectuée sans identification des fragments de clivage.

NB : AD-LAB n'est pas responsable du choix de I'emplacement du prélevement.
Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I’échantillon est supérieure ou égale a 0.1% en masse, selon un
intervalle de confiance a 95 %.

Analyste MOLP :
Analyste META :

AD-LAB SAS au Capital social de 157 500 euros
Siege social : ZA du Plat du Pin - 69690 BRUSSIEU
RCS LYON 792 042 889 - TVA : FR92 792042889 - NAF : 7120 B

M. FAIRON ‘
E. GUTTLER

Date d'analyse MOLP :
Date d'analyse META :

Date d'émission :

20/11/2017
24/11/2017
24/11/2017

Page : 2/2



CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7454 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-130-16/11 - 1/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1
Nature de I'échantillon : dalle de faux plafond en platre
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau granuleux dur blanc + matériau cartonné marron + matériau cartonné plastifié
souple blanc + peinture grise
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + matériau cartonné marron + matériau cartonné plastifié
souple blanc + peinture grise indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7455 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-131-16/11 - 2/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1 (sous carrelage)
Nature de I'échantillon : Colle grise de carrelage
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peinture grise
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture grise indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7456 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-132-16/11 - 3/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1 (doublage mural)
Nature de I'échantillon : Enduit colle sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur beige + matériaux cartonnés beige et marron + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur beige + matériaux cartonnés beige et marron + peinture blanche
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7457 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-133-16/11 - 4/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1 (murs)
Nature de I'échantillon : Peinture blanche sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + peinture beige + matériau cartonné blanc
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + peinture beige + matériau cartonné blanc indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7458 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-134-16/11 - 5/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O1(doublage mural)
Nature de I'échantillon : Mortier colle (MAP)
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur beige + polystyréne blanc
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur beige + polystyréne blanc indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7460 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-135-16/11 - 7/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1(murs)
Nature de I'échantillon : Peinture sur toile de verre
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + peinture blanche + entoilage blanc
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + peinture blanche + entoilage blanc indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7462 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-136-16/11 - 9/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O3
Nature de I'échantillon : Ragréage gris
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + carrelage gris + matériau ligneux beige
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7463 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-137-16/11 - 10/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSQO3 (contremarche)
Nature de I'échantillon : Colle grise de carrelage
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau granuleux dur gris
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7464 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-138-16/11 - 11/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO0O4 (faience murale 10x10)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs blanc et gris + faience blanche + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs blanc et gris + peinture blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7465 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-139-16/11 - 12/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS04 (plafond)
Nature de I'échantillon : Enduit +peinture blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur beige + matériaux cartonnés beige et marron + peintures beige et
blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur beige + matériaux cartonnés beige et marron + peintures beige et
blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7466 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-140-16/11 - 13/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO5(faience murale 15x15)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs blanc et gris + peinture blanche + faience blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs blanc et gris + peinture blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7496 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-141-17/11 - 43/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Hangar stock matériaux
Nature de I'échantillon : Ragréage rouge
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur rouge + peintrue grise
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur rouge + peintrue grise indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7467 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-142-23/11 - 14/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO06 (carrelage)
Nature de I'échantillon : Chape maigre
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs beige et gris
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs beige et gris indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7468 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-143-23/11 - 15/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO06 (plinthe carrelage)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs blanc et gris + carrelage beige + peintrue blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs blanc et gris indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7469 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-144-23/11 - 16/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS06 (plenum)
Nature de I'échantillon : Isolant +parevapeur bitumineux
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Bourre fibreuse jaune poussiéreuse + matériau cartonné bitumineux
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Bourre fibreuse jaune poussiereuse + matériau cartonné bitumineux indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7470 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-145-23/11 - 17/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO06(doublage mural)
Nature de I'échantillon : Enduit colle sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés marron, gris et gris métallisé +
peintures beige et blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés marron, gris et gris métallisé +
peintures beige et blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7471 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-146-23/11 - 18/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO06(doublage mural)
Nature de I'échantillon : Mortier colle (MAP)
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + bourre fibreuse jaune
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + bourre fibreuse jaune indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7472 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-147-23/11 - 19/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSQO7 (plinthe carrelage)
Nature de I'échantillon : Colle grise
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs gris clair et gris foncé
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs gris clair et gris foncé indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7473 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-148-23/11 - 20/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO7 (plafond)
Nature de I'échantillon : Enduit colle sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés blanc et marron + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés blanc et marron + peinture blanche
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7474 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-149-23/11 - 21/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO8(mur)
Nature de I'échantillon : Enduit décoratif beige rosé
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériaux granuleux durs beige et blanc + matériau cartonné marron
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs beige et blanc + matériau cartonné marron indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7475 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-150-23/11 - 22/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSQO9(faience mural)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peinture blanche + faience blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7476 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-151-23/11 - 23/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO9(mur)
Nature de I'échantillon : revétement mural vert
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Moquette rase verte sur couche plastifié marron + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Moquette rase verte sur couche plastifi€ marron + peinture blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7477 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-152-23/11 - 24/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO10(mur)
Nature de I'échantillon : Enduit + peinture moutarde
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + peinture beige
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + peinture beige indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante d‘;o“LEE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7478 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-153-23/11 - 25/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO11(mur)
Nature de I'échantillon : revétement mural + colle beige
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Entoilages beige et marron + matériau cartonné beige + peinture beige
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Entoilages beige et marron + matériau cartonné beige + peinture beige indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7479 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-154-23/11 - 26/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO12(mur)
Nature de I'échantillon : Enduit colle sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + matériau cartonné beige + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + matériau cartonné beige + peinture blanche
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante d‘;o“LEE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7483 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-155-23/11 - 30/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO13(mur)
Nature de I'échantillon : Enduit colle sur bande calicot
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés marron et beige + peinture jaune
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur blanc + matériaux cartonnés marron et beige + peinture jaune
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7480 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-156-23/11 - 27/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O12(plafond)
Nature de I'échantillon : Ragréage +peinture blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs gris et marron + peinture blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture blanche indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7481 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-157-23/11 - 28/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O12(nez de marche)
Nature de I'échantillon : matiére antidérapente
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Entoilage plastifié€ marron et noir + matériau granuleux dur gris avec particules nacrées
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Entoilage plastifié marron et noir + matériau granuleux dur gris avec particules nacrées
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7484 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-158-23/11 - 31/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O13(faience mural)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs gris et blanc + matériaux cartonnés beige et gris + faience
blanche
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs gris et blanc + matériaux cartonnés beige et gris indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé
Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse  Page 1/ 1
Edité le : 30/11/2017

GREEN INGENIERIE

M. BEN AMEUR

A l'attention de Monsieur BEN AMEUR

20 Rue Victor Lagrange

69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Aceréditation
N°I-1531
PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

ESSAIS

Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277

Identification échantillon : AMI1711-7485 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-159-23/11 - 32/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO13(evier inox)
Nature de I'échantillon : plaque d'insonorisation bitume

Paramétres analytiques Données

OvHd400

Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit

Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau plastifié souple bitumineux

AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050

Résultat final
Phase analysée Matériau plastifié souple bitumineux indissociables

Présence/Absence d'’AMIANTE NEGATIF

Parametres analytiques
Nombre de préparations 1

AMIANTE par MOLP (Microscopie Optique a Lumiéere Polarisée) selon méthode interne MAM-003 et HSG248-2005

Résultat final
Phase analysée Matériau plastifié souple bitumineux indissociables

Présence/Absence d'/AMIANTE Non Concluant
Autres fibres Absence

Parametres analytiques
Nombre de préparations 1

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7482 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-160-23/11 - 29/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O12(nez de marche)
Nature de I'échantillon : colle noire souple
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau souple noir + matériau granuleux dur gris
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple noir
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante d‘;o“LEE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7486 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-161-23/11 - 33/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O14(solin plomb)
Nature de I'échantillon : mastic elastomeére gris
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau souple gris + peinture beige
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple gris + peinture beige indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante d‘;o“LEE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7487 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-162-23/11 - 34/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO14(tuile faitiere)
Nature de I'échantillon : Mortier colle rouge
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peinture rouge
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture rouge indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante d‘;o“LEE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7488 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-163-23/11 - 35/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO14(mur)
Nature de I'échantillon : Enduit de fagade saumon
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériaux granuleux durs gris et rose + poussiéres noires
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériaux granuleux durs gris et rose + poussiéres noires indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7489 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-164-23/11 - 36/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO15(toiture)
Nature de I'échantillon : Membrane d'étancheitée +colle
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau plastifié souple gris foncé et gris clair bicouche + entoilage + colle grise
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau plastifié souple gris foncé et gris clair bicouche + entoilage + colle grise
indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7490 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-165-23/11 - 37/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPS0O15(bac acier)
Nature de I'échantillon : Complexe isolant laine+protection bitume
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Bourres fibreuses jaune et blanche + poussiéres noires + feutre bitumineux
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Bourres fibreuses jaune et blanche + poussiéres noires + feutre bitumineux
indissociables
Présence/Absence d'’AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7491 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-166-23/11 - 38/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Panneau de facade prefa
Nature de I'échantillon : Enduit gravillon+colle
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peintures grise et rose + granulats blanc
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peintures grise et rose + granulats blanc indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7492 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-167-23/11 - 39/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Panneau de facade prefa
Nature de I'échantillon : Joint elastomére gris
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau souple gris + colle jaune + matériau granuleux dur gris
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple gris + colle jaune + matériau granuleux dur gris indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7493 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-168-23/11 - 40/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Mur de facade
Nature de I'échantillon : Enduit écrasé de couleur saumon
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau granuleux dur rose + peinture rose
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur rose + peinture rose indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A l'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7494 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-169-23/11 - 41/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Porche (carrelage)
Nature de I'échantillon : Colle blanche
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peinture marron + poussiéres
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture marron + poussieres indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7495 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-170-23/11 - 42/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Porche (porte alu)
Nature de I'échantillon : Joint élastomere gris
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau souple gris + peintrue beige
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple gris + peintrue beige indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX [
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7459 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-171-16/11 - 6/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO1 (sous colle carrelge)
Nature de I'échantillon : Ragreage rouge
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau granuleux dur gris + peinture rouge
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau granuleux dur gris + peinture rouge indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 30/11/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16285 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1711-7461 -1
Enregistré le : 24/11/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-172-16/11 - 8/43
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : ZPSO2 (cloison vitrée)
Nature de I'échantillon : Joint néoprene noir
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon recu Matériau souple noir
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple noir
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Esther CHENAVIER
Coordinatrice de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation

N°1-1531
Département Amiante dI;ORZ.EE
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 www.cofracfr
69633 VENISSIEUX CEDEX &
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 ESSAIS
Edité le : 08/12/2017
GREEN INGENIERIE
M. BEN AMEUR
A I'attention de Monsieur BEN AMEUR
20 Rue Victor Lagrange
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Identification dossier : AMI17-16616 Réference contrat : AMIC17-277
Identification échantillon : AMI1712-1053 -1
Enregistré le : 05/12/2017
Doc Adm Client : AM-69360-002
Référence client : AM-231-01/12 - 1/1
Site : Chausson
1 rue Pierre Devaux
69360 Serezin/rhéne
Localisation : Hangar stock matériaux (Mur préfa)
Nature de I'échantillon : Joint mastic élastomere gris
Paramétres analytiques Données §
5
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit
Parametres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau souple blanc + poussiéres
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050
Résultat final
Phase analysée Matériau souple blanc + poussieres indissociables
Présence/Absence d'AMIANTE NEGATIF #
Parametres analytiques
Nombre de préparations 1 #

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Ingénieur de Laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 7276 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : amiante@groupecarso.com
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CERTIFICAT
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Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA LARD Assuronces Mutuelles £ MMA LARD certi fe que

GREEN INGENIERIE

M. WOULKOFF

20 RUE VICTOR LAGRANGE
9007 LYON

Est titulaire d'un contrat d’sssurance groupe n® 114331812, souscrit par CINOY — FIDI
Diagnostics, garantissant sa responsabilibé civile professionnelle pour scs activités de diagnoslic
immobilier. .

Le montant _I:Il_: la g:a.m.tlﬂelr&:ponsubiliié civile #ﬂﬂﬁw&lle est fixé & 1 525 000 euros par sinistre
et par technicien-diapnostiquenr. Au titre d"une méme année, guel que soit le nombre de sinistres, le
montant de la garanlie ne pourra excéder 3 000 000 curos.

Date de prise d effet du contrat : 01 04 2017

Lo présente attestation, valable pour la période du 01042017 au 31/12/201 7, est délivrée pour servir
et valoir ce que de droit, Elle est établie sous réserve du paicment de la cotisation 3 échoir et ne peut
engager les MMA av-dela des conditions générales el particuliéres du contrat auguel elle se référe.

Fait & Bordeaux, le 13 avril 2017
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23023 BORIMIALY CFDREY
Tl : 03.56,5%01.20,67 Fax - 05.56.91.95.75
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Membre de la fédération interprofessionnel du diagnostic immobilier
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CERTIFICATION DE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

ML UL TR .-‘ W TANSPTIHEMT
UAL'T'rnM PETFRCTS

CCRTIIEODISATI DN S
Décemé a:

Monsieur BEN AMEUR Elias sous le numéro - C026-SE03-2017

DOMAINE (5) CONCERNE (S) VALIDITE
DIAGHOSTIC DE PERFORMAMNCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) X
DIAGHOSTIC DE PERFORMAMNCE ENERGETIQUE (MENTION) X
DIAGNOSTIC DE LETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ X
DIAGHNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES

A USAGE D'HABITATION *
DIAGHOSTIC COMSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB o
DIAGHNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTEMANT DE Du 27/03/2017
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) Au 26/03/2022

DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 5
(METROPOLE)

Les compaiences repondent sux exigences définles en vertu du code de la construction et de rhabitation (art L271-4 et
sulvants, R271-1 ef sulvants alnsl qua beurs amétés d'application*) pour les diagnostics reglementaires. La preuve de
conformité a abé apportés par I'évalustion certification. Ce certificat est valable 4 condiion que les résultats des divers
audits ¢ survelllance solent plelnement satisfalsants.

= G S0 71 novenbes 2008 difinact e oo da oertf e des ophruivus des comstels de csgue despowbon s plome oo
rimlner de = i ot b crithens v dos da cartlh e pae arrltth cu 7 Sbonsben 2011
o At cu 35 juillet X018 did i critire de carth dean o ople da da Titet o
) #t produits da lamients, o1 Commen viscel sonis T dees los immeusies bilts of s oitess Saccriditiion des orgenisees de
cerficeton, A AU 30 coiobre J06 dirk o crfidbrew Se cecEd e = rhainar] Ciral coled b (e prowencs Se bermites ders e
bun-u-u-u-m_nn“a—ﬁmnﬂ-p—m_umm-lmfmmn A du 18 oot 2008
defnimart lew cridors de L1 e des par rhuimarnt s de par ‘Sm oriea B0 compie Se e
o e das da cartify nﬂh_unﬂ.u—ﬁmﬁumﬂu-mu Asriish cha & il
2007 Sifinmmerd b cfires de corth s rhuliuar! litat de Mestalefion inbireurs de ez of e critbres Saccriditeion de
mnurﬂuﬂ-nﬂh.—l—nﬂh_umm‘mmnn A du 10 moet 2005 Sifinir los i de certfication des compdiences
dem passornes chysiuen slalnend Mitel de Mreeleios inbideurs Sileckicih o b ol o o da cartif ol par s aebiis des 10
dicambre 2000 ol 2 dicarmbre 2011,
Delivré & Thionwville, le 27032017 Iﬂ'll'ﬂt
Pour QUALIT'COMPETENCES

Larouz Soufian, Responsable Technigque

Saint Honore Audit et == marque Qualit Competences est
accredite sous le numero 4-0569 Portee disponible sur
weanaoodrac fr

QUALT'COMPETENCES 16, Fus Villars- 57 I.IIIJTI-.'JHHLLE
Tl : 05 81 10 0e8 61 - Fax : 03 B2 83 3807 - mail 2in
SARL ail capital de 7500 Eured = RS de Thicasile T1 TSE 973 543 = H'IHMHHIE-BIJ-MHF EESAA
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- Green
e “ingénierie

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Ben Ameur Elias, exercant la profession d’opérateur en diagnostic
immobilier, conformément a la I'application de l'article L271-6 du code de la
construction et de I’'Habitation, atteste sur ’honneur que :
La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s)
convenu(s)ainsi qu’en atteste(nt) ma (ou mes) certification(s) de compétences,
ainsi que l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes Iégaux
et réglementaires.

e Certificat Qualitcompetences N° C026-SE03-2017 délivre jusqu’au 26

mars 2022.

Je suis couvert par une assurance sur les éventuelles conséquences qui
pourraient résulter de mon intervention.
J’ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention
effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions pénale

d’'un montant de 1500 € par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait a Lyon le 28 mars 2017.

NB : Ce rapport de repérage est établi en 1 exemplaire original. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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FEDERATION

INTERFAOFESSIOMMELLE
DU DIAGHOSTIC IMMOBILIER
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